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Norme technique (dtu) non respectée

Par carel, le 20/03/2008 à 19:07

Bonjour, 
J'ai signé un contrat avec un constructeur.
Je constate que la quantité d'enduit de façade réalisé est deux fois moins que la norme
applicable (DTU26.1) soit 6 à 7 min alors que la norme prévoit entre 10 à 20 !
Je m'en suis étonné auprès de mon constructeur (fax avec AR) qui ne me répond pas. 
Nous sommes à deux mois de la réception des travaux. 
Pouvez-vous m'aider ?
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